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NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH




Zarz dzaniem drogami w stanie Indiana zajmuje
si Indiana Departament of Transportation
(INDQOT)

Podlegaj mu autostrady , drogi mi dzystanowe
| stanowe.

Podzielony jest na 7 okr gow i 33 podokr g
| zajmuje si sieci 18,2 tys km drog 1 5617
MOostow.




Kontrola jako ci | warunki odbioru
nawierzchni asfaltowych w stanie Indiana
(USA)




Budow dzielisi na partie o wielko c¢i 4000
ton mma — podbudowy | warstwy wi ce,
2400 ton- warstwy cieralne
Nast pnie partie dzielisi  na podpartie o

wielko cido 1000ton — podbudowy | warstwy

wia ce lub 500ton —warstwy cieralne




Pobieranie probek
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Rys. 1. Schemat lokalizacji miejsc pobrania probek i rodzaj badarnia
wykonanego na pobranef probece (8]




Z mieszanek wytwarzanych wg specjalnego
programu zapewnienia jako ci ( mma typu
QC/QA HMA) pobiera si  probki do bada w
czasie wykonywania nawierzchni i po je]
zag szczeniu i okre lasi

zawarto ci wolnych przestrzeni w mma (Vn)

- zawarto ci wolnych przestrzeni w mieszance (VMA)
-wska nika zag szczenia warstwy (%0MSG)

-zawarto cilepiszcza

- uziarnienie ( tylko w przypadku SMA)

- wilgotno  ( tylko dla warstw cieralnych)




Dopuszczalne odchy ki

Zawartose lepiszcza




System p atno ci | akceptacji nawierzchni
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2008






W Polsce zosta y wdro one normy
Z seril PN-EN 13108-x
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Potr cenia i post

powanie z wadami
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W a ciwo ci przeciwpo lizgowe-
pomiar zestawem SRT-3


















Humor na drogach





















Dzi kuj zauwag !



